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1. Objetivo.

Esta ETP 003- Especificagdo Técnica de Projeto n2 003 fixa as condigGes minimas exigiveis para o
dispositivo simples e duplo, DN 20, fabricado com material plastico ou metalico, empregado na
unidade de medig¢do, com hidrémetros de até 0,75 m3/h ou até 1,5 m3/h, operando com pressdo
maxima de 1,0 MPa.

2. Referencias normativas.

NBR 6366 Ligas de cobre - Andlise quimica

NBR 6483 Conexdes de PVC - Verificagdo do comportamento ao achatamento

NBR 7231 Conexdes de PVC - Verificagdo do comportamento ao calor

NBR 7423 Anel de borracha para tubulagdo de PVC rigido - Determinagdo da dureza

NBR 10928 Cavalete para ramais prediais - Verificacdo da estanqueidade a pressdo hidrostatica,
Método de ensaio

NBR 14121 Ramal predial - Registro tipo macho em ligas de cobre - Requisitos

NM ISO 7-1 1SO 7-1:1994/Cor 1:2007

NM 82 Tubos e conexdes de PVC - Determinacdo da temperatura de amolecimento "Vicat"
ISO 1628-2 Plastics, Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary
viscometers, Part 2: Poly(vinyl chloride) resins

ISO 3501 Montado articulagGes entre ferragens e polietileno (PE), tubos de pressdo - Teste de
resisténcia para retirar

ISO 9080 Tubagens em plastico e tubagens dos sistemas - Determinacdo da resisténcia a longo
prazo hidrostatica de materiais termoplasticos, em forma de tubulagdo por extrapolagdo

ISO 12162 Termoplasticos materiais para tubos e acessdrios para aplicagbes sob pressdo
designacdo e Classificagdo e design coeficiente

ASTM A 403 Standard Specification for Wrought Austenitic Stainless Steel Piping Fittings

ASTM A 960 Standard Specification for Common Requirements for Wrought Steel Piping Fittings
ASTM D 256 Standard Test Methods for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of
Plastics

ASTM D 638 Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics

ASTM D 648 Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in
the Edgewise Position

ASTM D 790 Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced
Plastics and Electrical Insulating Materials

ASTM D 2565 Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics Intended for Outdoor
Applications

ASTM D 3935 Standard Specification for Polycarbonate (PC) Unfilled and Reinforced Material
ASTM E 62 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Copper and Copper Alloys
(Photometric Methods)

ASTM E 478 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Copper Alloys

ASTM G 154 Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of
Nonmetallic Materials

ETP 001 Tubos de polietileno para ramais prediais de dgua, Dn 20 mm de cor azul

ETP 002 Caixa para unidade de medicao de ligagdo de agua.

Resolugdo 105 da ANVISA de 19 de maio de 1999, do Ministério da Saude.
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3. Definigoes.

Para os efeitos da presente norma, aplicam-se as seguintes defini¢Ges:

Caixa em policarbonato: componente produzido de acordo com a especificagdo técnica SAAE, no
interior do qual serd instalado o dispositivo simples ou duplo.

Dispositivo simples: conjunto composto por segmento de tubo, conexdes, registros, tubete,
porcas, guarnicoes e suporte de fixacdo, destinado a instalagdo de um hidrometro.

Dispositivo duplo: conjunto composto por segmentos de tubo, conexdes, registros, tubetes,
porcas, guarnicoes e suporte de fixacdo, destinado a instalacdo de dois hidrometros.

Diametro externo nominal (DE): simples nimero que serve para classificar, em dimensdes, os
elementos de tubulagdo (tubos, juntas, conexBes e acessorios) e que corresponde
aproximadamente ao diametro externo do tubo em milimetros, ndo devendo ser objeto de
medi¢do, nem ser utilizado para fins de calculo.

Diametro nominal de rosca (DNR): nUmero que serve para classificar, pelo padrdo NM ISO-7, as
roscas destinadas a execugdo de unides.

Espessura minima de parede (e): menor valor da espessura da parede, medida em milimetros, no
perimetro de uma segdo qualquer.

Pressdo nominal (PN): valor da pressdo hidrostatica maxima a que o ramal predial pode ser
submetido em servico continuo.

Tubo de polietileno: tubo fabricado com componente de polietileno azul, conforme especificagdo
técnica de projeto SAAE n.2 001, destinado a execugdo do ramal predial.

Unidade de medicdo: composta por um dispositivo (simples ou duplo) instalado juntamente com
os hidrometros, no interior de uma caixa lacrada dotada de visor, para a apropriacdo dos volumes
de agua consumidos pelos clientes.

4. Requisitos gerais.
4.1. Configuragdo do dispositivo simples e duplo e componentes.
O dispositivo deve ser fabricado com apenas um tipo de material: plastico ou metalico.

Ndo é permitida a combinacdo de materiais plasticos ou metalicos.
A identificacdo dos componentes esta na Tabela 1 e 2 e suas configuragGes, nas Figuras 1 e 2.
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Figura 1 — Desenho esquematico do dispositivo simples

ITEM DESCRICAO
1 Adaptador para tubo polietileno
2 Registro para bloqueio e desbloqueio com saida macho para o cotovelo
3 Cotovelo do 90 graus fémea(ou curva fémea) para a conexdo do registro
4 Unido rosqueada com porca solta para conexdo ao hidrometro
5 Tubetes complemento com unido rosqueada( para conectar ao hidrémetro de 1.5
m3/h)
6 Unido rosqueada com porca solta para conexdo ao hidrometro (com dispositivo
antifraude)
7 Registro para uso do cliente
8 Suporte para fixagdo do dispositivo duplo a caixa

— conjunto que constitui um dispositivo simples
TABELA 1
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Figura2 - Desenho esquematico de um dispositiva duplo
ITEM DESCRICAO
1 Adaptador para tubo polietileno
2 Tubo de interligagao dos dispositivos
3 Cap de vedagao
4 Registro para bloqueio e desbloqueio
5 Tubetes complemento com unido rosqueada
6 Unido rosqueada vcom porca solta para conexdo ao hidrémetro
7 Unido rosqueada com porca solta para conexdo ao hidrometro (com dispositivo
antifraude)
8 Registro para uso do cliente
9 Suporte para fixacdo do dispositivo duplo a caixa

conjunto que constitui um dispositivo duplo

TABELA 2

ETP003 - Dispositivo de medicéo simples e duplo — DN 20.



4.2. Materiais.

Os materiais devem corresponder as exigéncias definidas nesta norma, bem como nao transmitir
para a dgua qualquer elemento que possa alterar sua potabilidade, tornando-a imprépria para o
consumo humano.

A avaliacdo da alteracdo da potabilidade deve ser feita conforme prescrito na Resolugdo 105 da
ANVISA de 19 de maio de 1999, do Ministério da Saude.

O fabricante do dispositivo deve apresentar certificado atualizado, fornecido por laboratdrio
especializado, de reconhecida competéncia e idoneidade, atestando a adequacgdo da(s) matéria(s)-
prima(s) utilizada(s) para uso em contato com a agua potavel, atendendo a legislacdo.

Quando em contato com a agua potavel, o material ndo deve transmitir teores de elementos
superiores aos especificados na Resolucdo 105 da ANVISA de 19 de maio de 1999, do Ministério da
Saude.

4.2.1. Dispositivo em PVC ou em material metdlico.
Pode ser fabricado em PVC ou em material metdlico.

4.2.1.1. Composto de PVC.
O composto de PVC na cor azul, padrdo Munsell 2.5 PB 5/12 utilizado para a injecdo dos conjuntos
do dispositivo deve ter caracteristicas e propriedades uniformes e ser aditivado de forma a
assegurar as propriedades, exigéncias especificas e de desempenho, contidas nesta norma,
inclusive quanto a aditivacdo anti UV, devido ao tipo de exposicdo a que o mesmo estara sujeito.
Os aditivos devem estar dispersos na massa de maneira homogénea.
O fabricante do dispositivo deve apresentar o(s) certificado(s) de qualidade correspondente(s)
ao(s) lote(s) da(s) matéria(s) prima(s) utilizada(s) na sua fabricacdo, emitido pelo laboratdrio do
fabricante da resina ou por laboratédrio independente de reconhecida idoneidade e capacidade
técnica, o(s) qual (is) deve(m) comprovar o atendimento da resina, aos seguintes valores:
e MRS maior ou igual a 25 MPa, estabelecido pela norma ISO 12162 e determinado de
acordo com a norma ISO 9080;
e Atensdo de dimensionamento dos conjuntos deve ser de 16 MPa, de acordo com a norma
ISO 12162;
e A viscosidade, representada pelo valor K, deve ser maior do que 64, determinado de
acordo com a norma ISO 1628-2.
e A temperatura de amolecimento no ensaio de Vicat deve ser superior a 74 ©C,
determinada de acordo com a norma ABNT NBR NM 82.

4.2.1.2. Materiais metdlicos do dispositivo.

Os componentes metalicos do dispositivo devem ser fabricados em um dos seguintes materiais:
Aco inoxidavel austenitico, tipo AlSI 304 ou AlSI 316.

Ligas de cobre prescritas na ISO 14236 ou NBR 14121.

4.2.1.2.1. A¢o inoxiddvel austenitico, tipo AlSI 304 ou AlSI 316.

Os dispositivos produzidos a partir de qualquer um dos acos inoxidaveis citados, devem obedecer
aos requisitos prescritos nas normas ASTM A 403 e ASTM A 960 e demais normas nelas
mencionadas.

4.2.1.2.2. Ligas de cobre prescritas na ISO 14236 ou NBR 14121.

Para verificacdo da composi¢cdo da liga de cobre deve ser utilizado o método de ensaio prescrito
na NBR 6366 complementada pela ASTM E 62 e ASTM E 478.
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Nota:
Ndo serd admitido o uso de outras ligas de cobre na fabricacao do dispositivo que nao
sejam as prescritas na ISO 14236 e no item 3.2.1.2, subitens (a), (b) e (c) da NBR 14121,
desconsiderando a nota de rodapé deste item da NBR 14121.

4.2.2. Suporte do dispositivo.

Pode ser fabricado em composto termoplastico ou material metalico.

4.2.2.1. Compostos termopldsticos.

Pode ser utilizado um dos seguintes materiais:

Homopolimero ou copolimero de policarbonato.

Deve ter caracteristicas e propriedades uniformes e ser aditivado de forma a assegurar as
propriedades, exigéncias especificas e de desempenho, contidas nesta norma. Os aditivos devem
estar dispersos na massa de maneira homogénea.

O fabricante do suporte deve apresentar o(s) certificado(s) de qualidade correspondente(s) ao(s)
lote(s) da(s) matéria(s) prima(s) a ser (em) utilizada(s) na sua fabricacdo, os quais devem
comprovar o atendimento aos valores minimos especificados nas caracteristicas técnicas
conforme tabela 2.

Tahela 2 - Caracteristicas técnicas da matéria-prima do suporte

PROPRIEDADE bl MINIMOS
(ASTM D3935)

Resisténcia a tracao de escoamento ASTM D638 60 MPa™”’
Médulo de flexdo ASTM D790 2100 MPat™
Resisténcia ao impacto Izod* 3,2 mm 232 C| ASTM D256 7,5 J/em™
HDT 1,82MPa/2° C/min ASTM D648 1240C™
Cor — Item 4.2
Metais pesados na composicao Nota 2 Ausente
Classe Quimica — Nota 3

(*) Valores minimos conforme Tabela PC - grupo 1 - classe 3 - grau 4 da ASTM
D3935. O método de ensaio indicado deve ser complementado com as observacoes de
rodapé da Tahela PC da ASTM D3935.

Notas:
1) Corpo-de-prova entalhado.
2) Pode ser utilizada qualquer metodologia desde que o ensaio seja realizado em laboratério
de reconhecida competéncia e idoneidade.
3) O fabricante deve definir o material polimérico empregado no suporte, segundo a sua
classificagdo quimica.
4.2.2.2. Materiais metdlicos do suporte.
Chapa de ago carbono, ABNT 1010 / 1020. Deve ser revestida conforme 4.2.2.2.1 € 4.2.2.2.2, com
espessura média de 80 um, sendo que em qualquer ponto a espessura ndo deve ser inferior a 70
pm.
Chapa de aco carbono, SAE 1008/1010, galvanizada com duas camadas de zinco puro com
cobertura de no minimo 3g/m2. Deve ser revestida conforme 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2, com espessura
média de 80 um, sendo que em qualquer ponto a espessura ndo deve ser inferiora 70 um.
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4.2.2.2.1. Preparagdo da superficie da chapa.

No caso da utilizacdo de chapas de aco carbono 1010/1020 a superficie deve ser preparada
através de fosfatizacdo.

No caso da utilizacdo de chapa de ago carbono SAE 1008/1010 zincadas, a superficie deve ser
preparada através da fosfatizacdo tricationica.

4.2.2.2.2 Revestimento da chapa.

Pintura eletrostatica, com aplicagdo de tinta em pd a base de poliéster, na cor cinza padrdo
Munsell N6, 5. Deve ser verificada a aderéncia conforme NBR 110031 (a aderéncia aceitavel deve
ser grau Xo, Yo).

Ndo é permitido o uso de composto reprocessado ou reciclado na fabricacdo do dispositivo
duplo.

4.2.3. Elementos de vedagdo.
Os componentes de vedagdo do dispositivo devem ser fabricados com borracha nitrilica prensada,
apresentando dureza Shore A entre 50 e 70, conforme NBR 7423.

5. Roscas.

As roscas utilizadas nas diversas partes do dispositivo devem seguir a especificagdo NM ISO 7-1.
Caso seja utilizado material polimérico na confeccdo dos conjuntos do dispositivo, deve ser
previsto inserto metdlico nas roscas fémeas das conexdes que entrardo em contato com as roscas
do hidrometro.

6. Chave especial.

A fixacdo do suporte do dispositivo a caixa, bem como as ac¢Ges de bloqueio e de desbloqueio dos
registros, deve ser feita através de uma unica chave, cujos detalhes se encontram no detalhe
abaixo.

Esta chave ndo faz parte do fornecimento dos dispositivos. Foi referenciada apenas para que o
fabricante dos dispositivos possa dimensionar corretamente os terminais das hastes dos registros
de bloqueio e parafusos de fixacdo do suporte.
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DETALHE CHAVE

7. Requisitos especificos.

Os dispositivos fabricados de acordo com as especificagGes desta especificagdo, devem resistir aos
esforcos aos quais estdo sujeitas as tubulagdes dos alimentadores prediais nas quais se inserem,
significando que ndo devem quebrar, soltar ou vazar, atendendo a todos os requisitos
estabelecidos nos itens subsequentes.

7.1. Aspectos visuais.

A conexdo de entrada da ligacdo, conexdo de entrada dos hidrometros e a conexdo de saida
devem ser monoliticas, sendo que, as conexdes de entrada e conexdo de saida da ligacdo devem
estar incorporadas dos registros de uso do SAAE e do cliente, respectivamente.

O dispositivo deve apresentar superficie lisa e aspecto uniforme, isenta de corpos estranhos,
bolhas, fraturas, rachaduras, rebarbas ou outros defeitos que indiquem descontinuidade do
material ou do processo de producgdo, e que possam comprometer sua aparéncia, desempenho e
durabilidade.

7.2. Configuragdo dos dispositivos.

7.2.1. Dispositivo simples.

e Conexdo de entrada. Fabricada em um unico conjunto, deve:
- dispor de um adaptador tipo junta mecanica para ser conectado ao tubo de polietileno DE 20 do
ramal predial.
- dispor de um registro para bloqueio e desbloqueio da passagem da dgua com saida macho para o
cotovelo.

e Conexdo de entrada no hidrometro. Fabricada em um Unico conjunto, deve:
- dispor de um cotovelo ou curva de 900 com saida fémea para o registro;
- dispor de uma unido rosqueada para conectar o conjunto a entrada do hidréometro ou ao tubete
complemento (quando usar o hidrémetro de 1,5 m3/h).
Esta conexao deve possuir no ponto de fixagdo ao suporte, formato que impega o seu
deslocamento em qualquer dire¢ao.
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